Centralny Instytut Ochronny Pracy
- Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

BADANIE EMISJI NANOOBIEKTOW Z MATERIALOW
UZYTKOWYCH POKRYTYCH WARSTWAMI FUNKCJONALNYMI

a) Zakfad i pracownia: Zaktad Zagrozen Chemicznych, Pytowych
| Biologicznych — Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylagji

b) Dane kontaktowe: Piotr Sobiech, pisob@ciop.pl, tel: (22) 623 32 66

¢) Opis: Badanie emisji nanoobiektow z materiatow uzytkowych pokrytych
warstwami, takimi jak farby, lakiery, zawiesiny zawierajgce nanomateriaty
oraz z prébek zawierajgcych nanomateriaty bez dodatkowej warstwy.
Emisja badana jest podczas symulacji procesow, takich jak:

v Przedmuchiwanie
v" Uderzanie
v Tarcie

v Szlifowanie

Badanie wykonywane jest w komorze badawczej umozliwiajgcej prowadzenie
testow w warunkach bardzo niskiego stezenia liczbowego czastek tta, co
zapobiega wptywowi warunkéw zewnetrznych.

W celu potencjalnego uwalniania nanoobiektéw wykorzystywana jest
numerycznie sterowana maszyna CNC, ktéra umozliwia w sposéb
kontrolowany symulacje wyzej wymienionych proceséw, ktére odzwierciedlaja
sytuacje, jakie mogg mie miejsce w rzeczywistych warunkach uzytkowania
przedmiotow pokrytych warstwami funkcjonalnymi.

Badanie wykonywane jest na prébkach ptaskich, litych wykonanych z
stali, aluminium, tworzyw sztucznych, drewna i innych.



d)

f)

g)

Forma zakohczenia: Sprawozdanie z badah zawierajgce wyniki
dotyczace uwalniania sie nanoobiektow z prébek pokrytych warstwami
funkcjonalnymi opartymi o nanotechnologie w poréwnaniu do probek
bez warstwy. Wyniki odnoszace sie do stezen liczbowych i rozktadu
wymiarowego czastek oraz opcjonalnie sktadu pierwiastkowego
uwalnianych czastek uzyskanego metodg mikroskopowa.

Koszt: Koszt wykonania badania jednej prébki uzalezniony jest od czasu
trwania badania (ilo3¢ powtdrzen) oraz wariantu wykonania badan tj.
badania licznikowe lub badania licznikowe + analiza mikroskopowa

Termin: Termin wykonania zestawu do 4 probek (probka referencyjna +
trzy probki z warstwg funkcjonalng) to czas do 5 tygodni od
zatwierdzenia wykonania badan

Mozliwe zastosowanie: ocena nowo projektowanych warstw
funkcjonalnych takich jak farby, lakiery, zawiesiny zawierajgce
nanomateriaty oraz innych produktéw zawierajgcych nanomateriaty pod
katem oceny uwalniania sie nanoobiektéw podczas symulacji proceséw,
ktére sg zblizone do uzytkowania tych produktéw w warunkach
rzeczywistych. Ocena moze by¢ wykorzystana np.  do oceny
bezpieczehstwa uzytkowania produktow
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